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东莞市吉得塑胶有限公司.

东莞市横沥镇田坑村第三工业区

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : TPU 胶粒.

SGS工作编号 :. CP20-035644 - SZ .

型号 :. TPU 胶粒.

主要成份 :. 请见remark.

样品接收日期 :. 2020年07月14日.

测试周期 :. 2020年07月14日 - 2020年07月20日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

Jessie Li李嘉欣.

批准签署人.

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. CAN20-117552.001 无色透明塑胶粒.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

卤素.

测试方法 :. 参考EN 14582:2016，用 IC分析。.

测试项目. 单位. MDL. 001.

氟 (F). mg/kg. 50 ND

氯 (Cl). mg/kg. 50 ND

溴 (Br). mg/kg. 50 ND

碘 (I). mg/kg. 50 ND

除非另有说明，此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。.
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Remark

A-80A  A-82A(QD8)  A-83A   A-85A(QD8)  A-90A  A-92A(QD8)  A-95A(QD8)  A-98A(QD8)  A-55D(QD8)  

A-60D(QD8)  A-64D(QD8)  A-71D  A-72D(QD8)      

AB-(4)85A(T)(U)  AB-(4)92A(T)(U)  AB-(4)95A(T)(U)  AB-(4)98A(T)(U)

AS-(4)85A(T)(U)  AS-(4)92A(T)(U)  AS-(4)95A(T)(U)  AS-(4)98A(T)(U)                                                                                                                                                                                             

B75AY  B80AY  B82AY  B85AY  B90AY  B95AY  B98AY  B60DY  B64DY  B71DY      

C(0)-80A(H)(U) C(0)-85A(H)(U) C(0)-90A(H)(U) C(0)-95A(H)(U) C(0)-98A(H)(U) C(0)-60D(H)(U) 

C(0)-64D(H)(U)    C(0)-71D(H)(U)    

E-(2)75A  E-(2)(4)80A  E-(2)(4)85A  E-(2)(4)90A  E-(2)(4)95A  E-(2)(4)98A  E-(2)(4)60D  E-(2)(4)64D

EW-80A(P)(F)  EW-85A(P)(F)  EW-90A(P)(F)  EW-95A(P)(F)  EW-98A (P)(F) 

V-80A(P)(SR)  V-85A(P)(SR)  V-90A(P)(SR)  V-95A(P)(SR)  V-60D(P)(SR)  V-64D(P)(SR) V-72D(P)(SR)

G-180A  G-185A  G-190A  G-160D  G-164D  G-171D  G-174D

G-80A(U)  G-85A(U)(X)  G-92A(U)(X)  G-95A(U)(X)  G-98A(U)(X)  G-60D(U)(X)  G-64D(U)(X)  G-71D(U)

I-60A(U)  I-65A(U)  I(S)-70A(U)  I(S)-75A(U)  I(S)-80A(U)  I-85A(U)  I-90A(U)  I-95A(U)  

T-1285A(U)(X)  T-1290A(U)(X)  T-1292A(U)(X)  T-1295A(U)(X)  T-1298A(U)(X)  

T-280A(U)(S)  T-285A(U)(S)  T-290A(U)(S)  T-295A(U)(S)  T-298A(U)(S)  T-260D(U)(S)  T-264D(U)(S)

T-480A(U)(S) T(D)-485A(U)(S)(X) T(D)-490A(U)(S)(X) T(D)-495A(U)(S)(X) T(D)-498A(U)(S)(X)  

T-460D(U)(S)(X)  T-464D(U)(S)  T-471D(U)(S)

T-680A(U)(S)  T-685A(U)(S)(X)  T-690A(U)(S)(X)  T-695A(U)(S)(X)  T-698A(U)(S)(X)  T-660D(U)(S)(X)  

T-664D(U)(S)  T-671D(U)(S)  T-895A(U)(S)

P-75A(U)  P-80A(U)  P-85A(U)  P-90A(U)  P-92A(U)  P-95A(U)  P-98A(U)  P-60D(U)  P-64D(U) P-71D(U)
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附件 
 

Halogen 测试流程图 
 
 

预处理 

量取 

在含氧密闭设备中燃烧 

离子色谱分析，必要时采用其他仪
器辅助确认 

过滤 

数据 

燃烧产物的吸收  
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样品照片:.

CANEC2011755202

CAN20-117552.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.


